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Solicitante: SIND IND COND ELETR TREF E LAM DE METAISN FERRE S P
Endereco: Av. Paulista, 1313 - Bela Vista - S&o Paulo/ SP

CEP: 01311-923 Fone: (11) 3846-4828

E-mail: edaniel@sindicel.org.br

Fabricante: STE CONDUTORES

Descricdo da amostra: Cabo triplex 16mm? 0,6/1kV - Preto, azul e Vermelho

Cadigo/ referéncia: N° de NF: 15370 /// Data de fabricacéo: Set/2023

Proposta comercial: 2404044-0 Ordem de servigo: 2404044-0/011

Quantidade recebida: 10 Metros Lacre: N&o
Inicio/ término dos ensaios: 21.05.2024 / 24.05.2024 Data de recebimento: 28.03.2024

Norma(s) utilizada(s):

- ABNT NBR 6251: 2018 - Cabos de poténcia com isolacdo extrudada para tensdes de 1kV a 35kV -
Requisitos construtivos;

- ABNT NBR 6810: 2010 - Fios e cabos elétricos - Tracao a ruptura em componentes metalicos;

- ABNT NBR 6814: 1986 Versao Corrigida: 2001 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resisténcia elétrica -
Método de ensaio;

- ABNT NBR 8182: 2011 - Cabos de poténcia multiplexados auto-sustentados com isolacdo extrudada de
PE ou XLPE, para tensdes até 0,6/1kV - Requisitos de desempenho;

- ABNT NBR NM-IEC 60811-1-1: 2001 - Métodos de ensaios comuns para 0s materiais de isolacédo e de
cobertura de cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicagdo geral - Capitulo 1: Medicao de espessuras
e dimensdes externas - Ensaios para a determinacéo das propriedades mecanicas;

- ABNT NBR NM-IEC 60811-1-2: 2001 - Métodos de ensaios comuns para 0os materiais de isola¢éo e de

cobertura de cabos elétricos - Parte 1. Métodos para aplicacdo geral - Capitulo 2: Métodos de
envelhecimento térmico;

- ABNT NBR NM-IEC 60811-2-1: 2003 - Métodos de ensaio comuns para materiais de isolagdo e de
cobertura de cabos elétricos e Opticos - Parte 2. Métodos especificos para materiais elastoméricos -
Capitulo 1: Ensaios de resisténcia ao ozbénio, de alongamento a quente e de imersao em 6leo mineral.
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Ensaios solicitados: Itens da NBR 8182 / Descricdo  do(s) ensaio(s):

Incerteza de medicéo

dos ensaios:
46 | Concutor mensagero (neulto do sustontagio) U=7.6MPa
4.8 Isolacéo U =0,031 mm
7.1 Resisténcia elétrica U =115 mWkm
7.7 Ensaios fisicos nos compostos da isolacdo (NBR 6251 - Tab. C.4)
_ N _ Carga de ruptura U = 0,41 N/mm? (MPa)
Tab. C.4 (1.1) | Ensaios de tracdo sem envelhecimento
Alongamento U=0,24%
Tab. C.4 (1.2) Ensaios de tracdo apés envelhecimento| Cargade ruptura | U = 0,41 N/mm? (MPa)
em estufa a ar, sem o condutor Alongamento U=0,24%
Tab. C.4 (3) |Alongamento a quente U=0,24%
Instrumentos utilizados: Cadigo:
Balanca BAL 005
Célula de carga CCT 001
Crondmetro CRO 012
Maquina universal de ensaios ECD 008, 014, 031
Escala milimétrica ESC 004
Paguimetro PAQ 001
Projetor de perfil PRP 001
Sensor termopar SEN 064
Termo higrémetro TEH 014
Termdmetro TER 005

As condi¢des especificas de ensaios, incluindo condicdes ambientais, quando nao contempladas no
relatorio, encontram-se disponiveis nos dados brutos especificos por um ano.
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Itens / Descrigéo do(s) ensaio(s):

4.6 - Resisténcia a tragdo dos fios componentes de aluminio do condutor mensageiro (neutro de
sustentagéo) - NBR 6810

Encontrado:

Especificado, minimo (CAL): ---

219 daN.

4.8 - Isolacdo

4.8.1 - A isolagcdo deve constituida por composto extrudado a base de polietileno termoplastico (PE) ou
polietileno reticulado (XLPE), com caracteristicas conforme a NBR 6251.

- Encontrado: XLPE (Declarado).

4.8.2 - Aisolacao na cor preta deve conter negro de fumo disperso, com teor minimo de 2 %.

- Encontrado: Ensaio ndo solicitado.

4.8.3 - A isolagédo pode ser em dupla camada desde que a camada externa nao ultrapasse 30 % da
espessura total da isolagdo. As camadas interna e externa devem ser aplicadas simultaneamente, de
forma a garantir que as duas camadas figuem aderidas, evitando a formacéo de vazios entre elas. A
camada interna deve ser na cor preta e deve conter negro de fumo disperso, com teor minimo de 2%,
quando determinado conforme ABNT NBR IEC 60811-4-1. A camada externa deve conter aditivos que a
protejam contra a radiacao ultravioleta.

- Encontrado: NA

4.8.4 - A isolacdo deve ser continua e uniforme ao longo de todo o seu comprimento.

- Encontrado: Isolacdo continua e uniforme ao longo de todo o seu comprimento.

4.8.5 - A isolagdo sem separador abaixo dela deve estar justaposta sobre o condutor, porém facilmente
removivel e ndo aderente ao condutor.

- Encontrado: Isolagéo justaposta sobre o condutor, facilmente removivel e ndo aderente ao condutor.

4.8.6 - A espessura nominal da isolacédo de cada condutor, inclusive do neutro, quando isolado, deve estar
conforme os valores da tabela 2.

4.8.7 - A espessura média da isolagdo néo pode ser inferior ao valor nominal especificado.

4.8.8 - A espessura minima da isolagdo, em um ponto qualquer de uma secéo transversal, pode ser inferior
ao valor nominal, contanto que a diferenca nao exceda 0,1 mm + 10% do valor nominal especificado.

- Encontrado: Ver Subitem 4.8.9.

4.8.9 - A espessura da isolacado deve ser medida con  forme a NBR NM IEC 60811-1-1

Especificado (mm):

Encontrado (Valores medianos - mm):

Média: 1,2; Vm Pt
Minima: 0,98. Média: 1,3 1,3
Minima: 1,20 1,22
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7.1 - Ensaio de resisténcia elétrica (NBR 6814)

Encontrado ( Wkm a 20 °C):

- Especificado, méximo ( Wkm a 20 °C): 1,91. vm Pt

2,38 2,34

Nota - Sec¢les transversais da amostra: 11,19 mmz2 (Vm), 11,30 mmz (Pt).
7.7 - Ensaios fisicos nos compostos da isolagao:

7.7.1 - Ensaios conforme a NBR 6251

Tab. C.4 (1.1) - Ensaios de tracdo sem envelhecimen to (NBR NM-IEC 60811-1-1)

. . Encontrado (Valores medianos):
Ensaio: Especificado:
Pt Vm Az
- Resisténcia a tracdo (MPa): 12,5 12,6 13,6 12,6
- Alongamento a ruptura (%): 200 295 260 260

Tab. C.4 (1.2) - Ensaios de tracdo apos envelhecime nto em estufa a ar, sem condutor (NBR NM-IEC
60811-1-2)

- Especificado (135 + 3) °C/ 168 h: Encontrado (%):
- Resisténcia a tracao: 5
¢ Variagio maxima: + 25 % Os corpos de prova nao suportaram
- Alongamento & ruptura: a temperatura especificada.

Tab. C.4 (3) - Alongamento a quente (200 + 3) °C (N BR NM-IEC 60811-2-1)

Especificado: Encontrado (%):

Com carga (0,2 MPa/ 15 min.) (Alongamento maximo): 175 % | Os corpos de prova romperam-se
Sem carga (Alongamento maximo): 15 % durante o ensaio com carga.

“As opinibes e interpretacdes, expressas abaixo, ndo fazem parte do escopo da acreditacdo deste
laboratério”.

Observacgoes finais:

Caso este relatorio apresente resultados de ensaios, na cor azul , correspondem a resultados que nao
atenderam aos requisitos e/ou limites especificados pelas normas e/ou solicitacdes contratadas.

Itens 7.1, Tab. C.4 (1.2) e (3) - N&o atende a solicitacdo da Norma.

Nota: Nao foi localizado marcacao/ gravacao no cabo.
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Anexo: Amostra ensaiada
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